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los carbones preparados a altas temperaturas de activacién (600°C)
generaron mayor acidez en la superficie del sélido, y esto favorecié la
capacidad de adsorcién del material. Asimismo, las propiedades adsorben-
tes se vié influenciada favorablemente por la estructura altamente porosa del
material (entre 906 a 1623 m?/g), siendo mayor en los carbones activados que
presentaron mayor mesoporosidad.

""""""" El objetivo del proyecto fue reducir la carga contaminante (principalmente
B  de metales pesados (Pb, Cd y Cr) y desarrollar un método de purificacién del
------------- agua del rio Huaycoloro, que se ha tomado como base del estudio. Para lograr |,
B cste objetivo se estudid un proceso de adsorcién, en que se combinaba el
------------- empleo de hidrogeles funcionarizados con grupos aminas y de carbones activados

""""""" preparados a partir de frutos amazénicos (semillas de aguaie).

............. La adsorcién es un fenémeno superficial en el cual se produce la retencién de un
""""""" gas o liquido (adsorbato) en la superficie de un sélido (adsorbente).
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............. 1) Difusién externa del gas o liquido (adsorbato) hacia la superficie externa
,,,,,,,,,,,,, del sélido (adsorbente). Pog L e 70 Cadmio
""""""" 2) Difusién interna, en la cual el adsorbato migra hacia % : g
""""""" el interior de la red porosa del adsorbente. X8/ M ' PREPARACION DE LOS CARBONES E
............. T 50
............. 3) Adsorcién propiamente dicha, donde el adsorbato ntems ACTIVADOS § Cromo
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Uno de los adsorbentes seleccionados para este estudio fue el carbén activado por ser un material que posee : : ; Micrografia SEM del carbén acfivado. Aumento: 400x
............. excelentes propiedades adsorbentes debido a su alta porosidad, drea superficial, y por presentar diversos y Lado izquierdo: pulpa. Lado derecho: céscara.
""""""" grupos funcionales en su superficie. Impregnacion : 30 60 90 120 150

V La mayor capacidad de adsorcién (g, = 27,57 mg/L) se obtuvo con el carbén Tiempo (min)

e, : Adente activante AG 0,75-600, el cual presenté la més alta mesoporocidad, acidez

""""""" Secado al vacio 9 superficial y capacidad de adsorcién de los iones metdlicos estudiados.
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............. preparado a partir de Secado ) ' ' ' El proceso de adsorcién fue influenciado por el efecto competitivo ejercido
------------- semillas de aguaie. _ T=85"C PROPIEDADES FISICO QUIMICAS Y CAPACIDADES DE ADSORCION por ofros iones metdlicos presentes en la solucién. Con iguales concen-
RN V Armefera inarte DE TODOS LOS CARBONES ACTIVADOS traciones iniciales, se observé el siguiente orden de retencién:

Carbonizacién

PLOMO > CADMIO > CROMO

CAPACIDAD DE R CANTIDAD
ADSORCION B REMOVIDA

(mg.g™)

, i : AREA (m2.g7)
Representacion esquemdtica de la V TOTAL § MICROPOROSA | MESOPOROSA
0,60

estructura del carbén activado
Lavado y secado

producto final e

MUESTRA ACIDEZ

(mmolH*.g")

la adsorcién de plomo es mayor debido a su mayor selectividad
(asociado con la solubilidad, peso molecular, tipo de interaccién que forma
el catién con los grupos funcionales del material).
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R ,
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AG 1-400 1202 1092 109 1,42

(carbén activado)

Los hidrogeles presentaron una adsorcién lenta por los metales, la configuracién
5 ; éptima se logré cuando este fue hidrolizado hasta un méximo del 75% de los moles
Aplicaciones del carbén activado. de metiloxazolina presente en la estructura del hidrogel.
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